
今あるモノを“極”める  

テフロン®よりも高い撥水性をもつフィルムなど 
表面処理による機能の発現に成功しました。 

極 低自由エネルギー表面の創製 

超撥水性の発現 

細胞接着の抑制 

抗血栓性の付与 

 極 似脳モデル (手術訓練用) 
各種高分子素材を組み合わせることにより， 
術感・構造をリアルに再現した，手術訓練用モデルの
創製に成功しています。 

ポリメタクリル酸メチル/
フッ素系ポリマー共重合体
によるコーティング 

なし あり 

111° 

特開：2008-261990 
2009-244519 

脳モデル試作品 

脳実質モデル 

クモ膜モデル 

血管モデル 

生体適合性材料 
100μm 

処理なし 

処理あり 

PETフィルム 

展示 

120° 

5Å 

ポリメタクリル酸メチル/ 
フッ素系ポリマー 

ランダム共重合体フィルム 

含フッ素基が立つことで 
-CF3が最表面に露出 

-CF3 
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